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Zadavatel: KRONOSPAN OSB, spol. s r.0., Na Hranici 6, 587 04 Jihlava
PREDMET ZKOUSEK
Nizev: Deska OSB tl. 8 mm
Norma: CSN EN 300 Vyrobce: Viz zadavatel

SloZeni: Dievéné tiisky, syntetickd pryskyfice
Vzhled: Ttiskové desky o tloust’ce 8 mm, plo§né hmotnosti cca 5600 g/m’

Datum pfijeti vzorku: 18. 6. 2007 Odbér vzorku: Vzorky dodal zadavatel
Datum provedeni zkousek: 2. 7. 2007
ZKUSEBNI METODA: CSN EN ISO 11925 -2

Kondicionovani zkuSebnich téles: Dle CSN EN 13238 14 dni
Doba piisobeni plamene zkuSebniho zdroje zapéleni: 30 s

NAMERENE HODNOTY A VYSLEDKY ZKOUSEK

VYSTAVENI PLOCHY ve sméru podélném ve sméru pricném

ZkuSebni téleso &islo: 1 2 3 1 2 3
Zapaleni vzorku: ano ano ano ano ano ano
Dosazeni znacky plamenem [ s |: ne ne ne ne ne ne
Zapaleni filtra¢niho papiru: ne ne ne ne ne ne

Chovini p¥i zkouskach: Pfi styku s plamenem zkusebniho zdroje zapalovani, material
kratkodobg vzplanul ( cca 8-10 s), poté zhasnul a az do konce zkousky zhnul a uhelnatél.
V oblasti piisobeni plamene vznikly zuhelnatélé plochy velikosti cca 5,6 cm?. Material
neprohotel.

Zavér:

Vysledky zkousky se vztahuji k chovéni zkusebnich vzorkii vyrobku pfi konkrétnich
zkugebnich podminkach a nejsou jedinym kritériem pro hodnoceni mozného pozérniho rizika
vyrobku pfi jeho pouZiti.

Vysledky zkousek se tykaji pouze pfedmétu zkousek. Bez pisemného souhlasu zkusebny
se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Vedouci zkuSebny: Vit Slaboch

Datum: 2. 7. 2007 \]JL \()u.o (/P/_
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Zadavatel: KRONOSPAN OSB, spol. s r.o., Na Hranici 6, 587 04 Jihlava
PREDMET ZKOUSEK
Nazev: Deska OSB tl. 8 mm
Norma: CSN EN 300 Vyrobce: Viz zadavatel

SloZeni: Dievéné téisky, synteticka pryskyfice

Vzhled: OSB deska tloustky 8 mm, plosna hmotnost 5600 g/mz. Desky byly bez podkladu
pfisroubovany ocelovymi Srouby k nosnému ocelovému ramu. Mezera mezi OSB
deskou a zadni deskou cca 100 mm.

Datum pFijeti vzorki: 18. 6. 2007 Odbér vzorki: Vzorky dodal zadavatel

Datum provedeni zkousek: 7. 8. 2007

ZKUSEBNI METODA: CSN EN 13823

Klimatizace: podle CSN EN 13238 18.6.—7.8.

NAMERENE HODNOTY A VYSLEDKY ZKOUSEK

ZkuSebni téleso Eislo 1 2 3 primér Rozsifend
Datum zkousSky 7.8. 7.8. 7.8. nejistota
LFS > hrana ne ne ne ne ()
FIGRA 2 my [W/s] 3642 3219 3784 354,8 35,3
FIGRA, , \,, [W/s] 3642 3219 3784 354,8 35,3
THRe00 s [MJ] 37,1 354 38,6 37,0 1,9
SMOGRA [m?/s?] 3,4 7,4 6,0 5,6 3,6
TSPgg0 5 [m’] 46,9 58,4 56,2 53,8 7,2
odpadavayjici

éastice ano ano ano ano (=)
doba hoteni &astic [s] 0 0 0 0 )

Chovani p¥i zkousce: V priibéhu 9. az 10. minuty expozice prohofela OSB deska a dale se
ohe §ifil i po zadni strané zkuSebniho télesa.
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Zavér:

Uvedené rozsitené nejistoty mékeni jsou soucinem standardnich nejistot méreni
a koeficientu rozsiteni k=2, coz pro normalni rozdéleni odpovidéa pravdépodobnosti pokryti
asi 95 %.

Vysledky zkousky se vztahuji k chovani zkousenych zkuSebnich téles vyrobku pfi
konkrétnich zkusebnich podminkach a nejsou minény jako jediné kritérium pro hodnoceni
mozného pozéarniho rizika vyrobku pfi pouZiti. Vysledky zkousek se tykaji pouze pfedmétu
zkousek. Bez pisemného souhlasu zkusebny se nesmi protokol reprodukovat jinak neZ cely.

Vedouci zkuSebny: Vit Slaboch

Datum: 8. 8. 2007 W S‘Q“LVQ,_/

Vysvétlivky:
(-): daj nestanoven/nenaméien

Ptilohy:

Piiloha &. 1: fotografie uspofadani zkusebniho télesa — dlouhé kiidlo
Ptiloha ¢&. 2: fotografie uspotfadani zkuSebniho télesa

Ptiloha ¢&. 3: grafy priibéhii méfenych a vypoctenych veli€in
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